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Piękna drewniana podłoga w mieszkaniu, prędzej czy później traci swój blask, ponieważ lakier z
czasem się psuje. Więc każdy, kto ma u siebie w domu parkiet, musi kiedyś zmierzyć się z
koniecznością odnawiania jego właściwości i wyglądu. W tym artykule opowiemy, jak odnowić
parkiet i jakie wydatki nas czekają.

Cyklinowanie parkietu

Cyklinowanie parkietu, co to i ile trwa? To jest proces odnawiania parkietu, polegający na usunięciu
górnej warstwy materiału wraz ze starym lakierem, by przygotować powierzchnię do naniesienia
nowego. Zazwyczaj usuwają warstwę od 1 do 2 mm metodą szlifowania za pomocą cykliniarki. Po
cyklinowaniu parkietu powierzchnia się pozbywa brudu, starego lakieru i ewentualnych nierówności,
które występowały przed tym. W taki sposób podłoga odzyska swoje właściwości, piękno i blask.

Osoba, która dysponuje czasem i ma minimalne umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami,
może wykonać to samodzielnie. Dzięki temu uda się zaoszczędzić spore koszty cyklinowania.
Wystarczy dokładnie zapoznać się z procesem, załatwić odpowiednie materiały i sprzęt. Są
odpowiednie wypożyczalnie, w których można wynająć cały niezbędny sprzęt, a w sklepie kupić
materiały. Co zamiast cyklinowania parkietu? Jeśli podłoga nie jest w bardzo złym stanie, można
zrobić to przy pomocy papieru ściernego lub szlifierki ręcznej.
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Odnawiać w taki sposób możemy następujące rodzaje powierzchni:

Mozaikę parkietową;1.
Lite drewniane deski malowane lub lakierowane;2.
Panele podłogowe różnego rodzaju mające warstwę drewnianą, w tym przypadku najlepiej3.
wyjaśnić grubość warstwy drewnianej u producenta;
Jakiekolwiek inne drewniane elementy wykończenia na płaskiej powierzchni.4.

Jednak jeśli są jakieś wątpliwości co do wykonania cyklinowania parkietu własnoręcznie, ponieważ
brak doświadczenia może doprowadzić do zepsucia powierzchni, zawsze można skorzystać z usług
specjalistycznych. Wykwalifikowani i doświadczeni parkieciarze wykonują te prace perfekcyjnie,
gwarantując jakość. Biorąc pod uwagę, że odnowienie parkietu odbywa się rzadko, co mniej więcej
dziesięć lat, cena fachowego wykonania nie jest zbyt duża.

Co wpływa na koszt cyklinowania parkietu?

Jeśli chodzi o koszty cyklinowania parkietu własnoręcznie, zależą one w dużej mierze od naszej
wprawy i doświadczenia. Każdy popełniony przez nas błąd powoduje dodatkowe wydatki. Zakup
odpowiedniego sprzętu może nas kosztować nawet kilkanaście tysięcy, co nie jest najlepszym
wyjściem. Najlepiej rozważyć wynajem, ponieważ to będzie kosztować około 150 zł/dobę. Doliczyć
należy:

Materiały jednorazowe — tarcze lub papier ścierny itp;
Dodatkowe materiały — środki i narzędzia do szpachlowania. Przy cyklinowaniu parkietu mogą
się odsłonić różnego rodzaju ubytki, które należy uzupełniać, również jak fugi;
Materiały wykończeniowe — lakier, farba lub olej.

Na cenę fachowego cyklinowania parkietu, oprócz kosztów na materiały wykończeniowe, wpływają
następujące czynniki:

Region, w którym się znajduje powierzchnia;
Rodzaj podłogi i metraż;
Stan podłogi;
Opłata robocizny.

Ceny cyklinowania parkietu w Polsce
Średni cennik cyklinowania parkietu wynosi:

Surowe deski od 20 do 30 zł/m²;
Deski malowane do 50 zł/m²;
Parkiet lakierowany lub olejowany od 20 do 35 zł/m²;
Drewniana mozaika od 30 do 35 zł/m².

Czy opłaca się cyklinować stary parkiet i ile to będzie kosztować? Zależy od stanu, który oceni
specjalista. Jeśli się nadaje, to powierzchnia o powiedzmy 20 m² będzie nas kosztowała około 1000 zł.
Kwota jest obliczona względem materiałów średniej ceny wraz z robocizną. Zauważymy, że droższe
materiały lub ekipa wykonująca, spowodują wyższe koszty.

Artykuł sponsorowany.
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