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Jak przygotowac¢ powierzchnie do badania radiograficznego

data aktualizacji: 2022.09.03

Spawanie nalezy do najbardziej powszechnych sposobow trwalego laczenia materialow
metalowych. Nie kazde polaczenie spawane jest wykonywane w sposoéb prawidlowy. Zdarza
sie, ze posiadaja one wady, ktore wplywaja na wytrzymatosc¢ zlacza. Badania radiograficzne
zlaczy spawanych sa najbardziej popularna metoda badania zlaczy spawanych bez
koniecznosci ich niszczenia.

W jakim celu stosuje sie badania radiograficzne zlaczy spawanych?

Podczas procesu spawania, ztgcza moga posiada¢ niezgodnosci spawalnicze, dlatego badania
radiograficzne ztaczy spawanych okazuja sie skuteczne w wykrywalnosci niezgodnosci takich, jak:
pecherze gazowe, pekniecia, wtracenia. Dzieki nim, mozna skutecznie badac ztacza bez koniecznosci
ich niszczenia.

Na stronie internetowej https://www.ultrarent.pl/, mozna zapoznac sie z ustugami firmy, ktéra
wykonuje badania radiograficzne ztaczy spawanych i jest ceniona przez Klientéw. Laboratorium tejze
firmy spetnia ich wszystkie oczekiwania, bowiem kierownictwo przyktada ogromna wage do
nieustannego rozwoju i doskonalenia jakosci wykonywanych ustug badawczych. Caly personel tejze
firmy jest zaangazowany w prace, co niewatpliwie wplywa na zadowolenie wszystkich Klientow.


https://www.ultrarent.pl/

Badania radiograficzne ztaczy spawanych wykrywaja niezgodnosci podpowierzchniowe i sa
wykorzystywane na etapie produkcji i eksploatacji ztaczy spawanych. Takie badania pozostawiaja w
nienaruszonym stanie wyréb poddawany kontroli, dlatego ciesza sie tak duzym powodzeniem i
uznaniem wsréod Klientow.

Czy badania radiograficzne zlaczy spawanych wymagaja odpowiedniego przygotowania
powierzchni?

Decydujac sie na wykonanie badan radiograficznych zlaczy spawanych nie trzeba martwic sie o
nalezyte przygotowanie powierzchni. Wazne, by usuna¢ z badanej powierzchni wszystkie
nieprawidtowosci mogace mie¢ wplyw na powstanie na radiogramie obrazu, ktéry moégtby zostaé
pomylony z wadami spawalniczymi. Podczas takich badan, konieczne jest usuniecie powtok
ochronnych, ktore pochtaniajg promieniowania jonizujace. Ttuste srodki moga zattuszczaé btone
radiograficzna.

Na badanych obiektach wymagane sa oznaczenia spoin ultrarent.pl, a gdy nie mozna oznaczy¢
rodzaju badanego materiatu bez jego uszkodzenia, stosuje sie odpowiednie szkice. Ogromnym
atutem badan radiograficznych ztaczy spawanych jest brak specjalistycznych wymagan jesli chodzi o
przygotowanie powierzchni. Jedynym wymogiem jest obustronny dostep do spoiny, ktora jest
przeswietlana lub obiektu.

Badania radiograficzne ztaczy spawanych nie sa wymagajace, bowiem nie trzeba przygotowywac
specjalnej powierzchni do ich przeprowadzania. Wystarczy jedynie usunac z badanej powierzchni
nieprawidtowosci mogace znieksztatcaé¢ obraz. Oznaczenia spoin i usuniecie powtok ochronnych
pochlaniajgcych promieniowanie jonizujace i wybér profesjonalnej, rzetelnej firmy jest niezbedne dla
powodzenia tychze badan. Ultrarent z pewnoscia do takiej nalezy, wiec bez wahania moga
skorzystac¢ z jej ustug zainteresowani Klienci. Zaangazowanie personelu i dbatos¢ o jakos¢ ustug
sprawia, ze ta firma cieszy sie doskonata opinia i uznaniem.
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